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Specifikace

Uhličitan vápenatý srážený

Funkční vzorec: CaCO3 Molární hmotnost: 100,09 g/mol

CAS: 471-34-1

EINECS: 207-439-9

p.a. Obsah min. 99,0 %

28060 Cl- max. 0,05 %

SO4
2- max. 0,05 %

Železo max. 0,02 %

Těžké kovy (olovo) max. 0,005 %

Látky nerozpustné (v CH3COOH) max. 0,2 %

čistý Obsah min. 98,0 %

28050 Látky nerozpustné (v CH3COOH) max. 0,2 %

Železo max. 0,1 %

99,00% Obsah min. 99,0 %

44790 Látky nerozpustné (v CH3COOH) max. 0,2 %

Železo max. 0,1 %
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